s borrachas possuem ampla utilizag¢io em

upli{rar.;ﬁt:ﬁ industriais, |mrlit:ulurmtrnlt! COMo um

Reaproveitamento de borracha vulcanizada

componente de pneus. Porém, como estes materiais
poliméricos nio se decompdem facilmente, sua

eliminacio é um grave problema ambiental.

Além disso, 0s processos convencionais de degradacao
da borracha geralmente envolvem solventes, alta
lemperatura e pressao, o (ue nao ¢ ambientalmente

amigavel.

Para dirimir este problema foram desenvolvidos alguns
processos de degradacio de sobras de compostos de
borracha vuleanizada provenientes do descarte de

pneus, artefatos usados e sobras de producio.

() outro processo foi obtido por meio da incidéncia de
micro-ondas. Este processo é mais indicado para
borrachas polares, como as de policloropreno e
borrachas nitrilicas, pois desmonta a rede
tridimensional sem a despolimerizacao do polimero,
permitindo nova vulcanizacio com propriedades

equivalentes ao composto original.




