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|DADOS DO PROJETO

DESCRICAO DOPROJETO

Titulo do Projeto:
Modificacdo de superficies usando lasers de pulso ultracurto e analise de viabilidade de crescimento

celular em estruturas fabricadas por manufatura aditiva utilizando pds de Ti6Al4V para aplicagdes em
bioengenharia

Prazo Execucgao:
12 meses

Objetivo Geral (Objeto da Proposta):
Produzir superficies de biomateriais tratadas por lasers de pulso ultracurto a fim de se obter melhor

conjunto de propriedades fisicas, quimicas, biolégicas e biomecanicas; aprimorar pardmetros do

processamento por manufatura a aditiva e, assim, obter melhor desempenho dos produtos.

Metas
1 - Revisdo bibliografica e producdo de amostras por manufatura aditiva.

2 — Ensaios preliminares: caracterizacdo fisica, quimica e bioldgica.

3 - Definicdo de parametros de processamento por manufatura aditiva e nova produc¢ao de amostras.

4 - Ensaios de caracterizacdao de amostras, modificacdo das superficies com laser de pulso ultracurto,
repeticao de ensaios nas superfiices modificadas pelo feixe laser

5 - Tratamento de dados, apresentacdo de resultados em congressos, redacao de artigos e redacdo do
relatério final.
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Justificativa Resumida:

As caracteristicas da superficie de implantes utilizados em areas médicas e odontoldgicas
influenciam na interacdao e na ancoragem ao 0sso. Assim, esta superficie é responsavel pelas
propriedades na interface formada com os tecidos do paciente implantado, sendo um aspecto
relevante para: adsorcdao de proteinas, integracdo com as células, formacao da interface
osso-implante que afetam a osseointegracao. Portanto, se faz necessario o estudo das
caracteristicas da superficie dos implantes, tais como: topografia, rugosidade, propriedades
guimicas, viabilidade de crescimento celular e resisténcia mecanica. Vale ressaltar que sao
escassas na literatura, pesquisas referentes a modificacdo das superficies de biomateriais
para uso em implantes feitas por lasers de pulso ultracurto em pecas geradas por manufatura
aditiva a partir de pds de ligas de titanio.

Palavras-chave: Biomateriais, laser, ligas de titanio, viabilidade celular, manufatura aditiva.
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[CRONOGRAMA FisICO

METAFISICA: 1-Revisio bibliografica e producdo de amostras por manufatura aditiva.

) . Duragdo
ATIVIDADES: INDICADOR FISICO DE EXECUGAQ _ Prevista
Inicio| Fim
Revisdo Bibliografica: selecdo de literatura aplicada ao Sintese de informacgdes 1| 4
projeto. pertinentes a pesquisa.
Obtencao do material de partida e producdo de corpos-de-  Corpos-de-provas prontos 1 3
provas

METAFISICA: 2 - Ensaios preliminares: caracterizagdo fisica, quimica e bioldgica.

Ensaios de topografia / perfilometria

varredura

ATIVIDADES:

Analise de composicdo quimica por EDS

B Duragdo
INDICADOR FISICO DE EXECUGAQ _ Prevista
Inicio| Fim

Obter perfil de rugosidades 2 3

Andlise da superficie por microscopia eletrénica de Obter imagens da superficie 2 | 4

Tabela de elementos quimicos, 2 | 3

Ensaios de viabilidade de crescimento celular Resultados qualitativos 3|4
Analise de composicdo quimica por fluorescéncia de Tabela de elementos quimicos' 2 | 3
raios X

producao de amostras.

META FISICA: 3 - Definicdo de parametros de processamento por manufatura aditiva e nova

) B Duragdo
ATIVIDADES: INDICADOR FISICO DE EXECUGAQ | Prevista
Inicio Fim
Analisar os resultados obtidos na meta fisica 2 e definir novos [Tabela com selecdo de 4 4
parametros para producao. parametros ideais
Producdo de amostras. Amostras prontas 4 >

META FISICA: 4 - Ensaios de caracterizacdo de amostras, modificacdo das superficies com laser de
pulso ultracurto, repeticao de ensaios nas superfiices modificadas pelo feixe laser

) B Duragdo
ATIVIDADES: INDICADOR FISICO DE EXECUGAQ | Prevista
Inicio Fim
Caracterizacdo das novas amostras obtidas Tabelas e imagens 5 6
Ensaios de comportamento eletroquimico Imagens: graficos e 6 7
microscopias
Ensaios de comportamento biomecanico Imagens: graficos e 6 7
microscopias
Modificacdo das superficies por laser de pulsos ultracurtos Amostras com modifica¢des 7 8
superficiais prontas
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Caracterizacdo das amostras modificas pelo laser Tabelas e imagens 8 9
Ensaios de comportamento eletroquimico Imagens: graficos e 9 10

microscopias

Ensaios de comportamento biomecanico Imagens: graficos e 9 10
microscopias

META FISICA: 5 - Tratamento de dados, apresentacdo de resultados em congressos, reda¢do de
artigo e redacao do relatodrio final.

) B Duragdo

ATIVIDADES: INDICADOR FISICO DE EXECUGAQ | Prevista
Inicio Fim
Selecdo, organizacdo e tratamento de dados Insercdo no relatorio final 10 12
Apresentacdo de resultados em eventos Certificado do evento 10 12
Redagdo de artigo Submiss3o do artigo 10 ' 12
Relatrio final Apresentagdo do relatério | 10 | 12



